
Zkouska c. Nejvyssi 
pevnost 

(kN) 

Nejvyssi 
pevnost 

(lbf) 

Prodl. pri 
pretrhu 
(mm) 

Taznost pri 
pretrhu 

(%) 

Prace pri 
nejvyssi sile 

(N.m) 
Zkouska c.
1 4,678 1051,746 352,323 24,465 715,154
2 4,819 1083,242 353,372 24,539 768,402
3 4,642 1043,608 332,196 23,013 687,323
4 4,709 1058,558 347,739 24,059 716,833
5 4,863 1093,246 352,185 24,398 789,816
Min 4,642 1043,608 332,196 23,013 687,323
Průměr 4,742 1066,080 347,563 24,095 735,506
Median 4,709 1058,558 352,185 24,398 716,833
Max 4,863 1093,246 353,372 24,539 789,816

Druh šňůry : 422 165 260 Machine No. : 0500-11241
Nazev zkousky : snury do 5 kN (vlastni-celist-2)
Druh zkousky : Tah
Datum zkousky : 25.07.2023 12:58
Rychlost zkousky : 500,000 mm/min
Predpeti : 5,000 N
Delka vzorku : 1440,000 mm
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PP - 8 pramenná šňůra 6 mm


