
Zkouska c. Nejvyssi 
pevnost 

(kN) 

Nejvyssi 
pevnost 

(lbf) 

Prodl. pri 
pretrhu 
(mm) 

Taznost pri 
pretrhu 

(%) 

Prace pri 
nejvyssi sile 

(N.m) 
Zkouska c.
1 5.539 1245.217 886.308 22.380 1840.667
2 5.787 1300.969 892.504 22.567 1916.426
3 6.053 1360.769 924.337 23.313 2046.718
4 6.087 1368.412 930.245 23.408 2046.425
5 6.073 1365.265 905.637 22.917 1998.443
Min 5.539 1245.217 886.308 22.380 1840.667
Průměr 5.908 1328.126 907.806 22.917 1969.736
Max 6.087 1368.412 930.245 23.408 2046.718
S.O. 0.240 54.035 19.221 0.450 89.627

Art. Number : 420.161.460
Description : 
Note : 

Machine No. : 0500-11241
Nazev zkousky : Pevnost lan (do 100 kN) - č II
Druh zkousky : Tah
Datum zkousky : 25/09/2026 14:45
Rychlost zkousky : 500.000 mm/min
Predpeti : 100.000 N
Delka vzorku : 3880.000 mm
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