
Zkouska c. Nejvyssi 
pevnost 

(kN) 

Nejvyssi 
pevnost 

(lbf) 

Prodl. pri 
pretrhu 
(mm) 

Taznost pri 
pretrhu 

(%) 

Prace pri 
nejvyssi sile 

(N.m) 
Zkouska c.
1 4,947 1112,085 347,700 24,014 756,785
2 4,926 1107,319 349,477 24,142 751,433
3 4,902 1101,924 330,474 22,895 720,707
4 5,056 1136,701 357,959 24,797 824,331
5 5,005 1125,214 352,481 24,477 764,247
Min 4,902 1101,924 330,474 22,895 720,707
Průměr 4,967 1116,648 347,618 24,065 763,501
Median 4,947 1112,085 349,477 24,142 756,785
Max 5,056 1136,701 357,959 24,797 824,331

Druh šňůry : 422 165 260 Machine No. : 0500-11241
Nazev zkousky : snury do 5 kN (vlastni-celist-2)
Druh zkousky : Tah
Datum zkousky : 07.08.2023 11:36
Rychlost zkousky : 500,000 mm/min
Predpeti : 5,000 N
Delka vzorku : 1440,000 mm
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PP šňůra 8-pramenná, průměr 6 mm


