
Zkouska c. Nejvyssi 
pevnost 

(kN) 

Nejvyssi 
pevnost 

(lbf) 

Prodl. pri 
pretrhu 
(mm) 

Taznost pri 
pretrhu 

(%) 

Prace pri 
nejvyssi sile 

(N.m) 
Zkouska c.
1 1.286 289.127 201.947 13.984 119.947
2 1.218 273.705 189.246 13.081 106.245
3 1.290 289.891 197.292 13.678 120.047
4 1.277 287.036 194.689 13.476 113.593
5 1.246 280.067 192.718 13.332 110.439
Min 1.218 273.705 189.246 13.081 106.245
Průměr 1.263 283.965 195.179 13.510 114.054
Median 1.277 287.036 194.689 13.476 113.593
Max 1.290 289.891 201.947 13.984 120.047

Druh šňůry : 422 161 120 Machine No. : 0500-11241
Nazev zkousky : snury do 5 kN (vlastni-celist-2)
Druh zkousky : Tah
Datum zkousky : 10/08/2023 08:13
Rychlost zkousky : 500.000 mm/min
Predpeti : 5.000 N
Delka vzorku : 1440.000 mm
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PES šňůra 16-pramenná s výplní, průměr 2 mm


