
Zkouska c. Nejvyssi 
pevnost 

(kN) 

Nejvyssi 
pevnost 

(lbf) 

Prodl. pri 
pretrhu 
(mm) 

Taznost pri 
pretrhu 

(%) 

Prace pri 
nejvyssi sile 

(N.m) 
Zkouska c.
1 1,912 429,812 253,416 17,491 191,869
2 1,914 430,352 252,636 17,442 189,244
3 1,947 437,725 260,473 17,932 199,311
4 1,920 431,566 259,085 17,879 193,402
5 1,912 429,812 261,618 18,021 195,205
Min 1,912 429,812 252,636 17,442 189,244
Průměr 1,921 431,853 257,445 17,753 193,806
Median 1,914 430,352 259,085 17,879 193,402
Max 1,947 437,725 261,618 18,021 199,311

Druh šňůry : 422 161 130 Machine No. : 0500-11241
Nazev zkousky : snury do 5 kN (vlastni-celist-2)
Druh zkousky : Tah
Datum zkousky : 10.08.2023 16:04
Rychlost zkousky : 500,000 mm/min
Predpeti : 5,000 N
Delka vzorku : 1440,000 mm
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PES 16-pramenná šňůra s výplní, průměr 3 mm


