
Zkouska c. Nejvyssi 
pevnost 

(kN) 

Nejvyssi 
pevnost 

(lbf) 

Prodl. pri 
pretrhu 
(mm) 

Taznost pri 
pretrhu 

(%) 

Prace pri 
nejvyssi sile 

(N.m) 
Zkouska c.
1 4,121 926,325 345,442 23,849 556,793
2 4,176 938,847 349,422 24,157 574,677
3 4,148 932,597 349,793 24,169 565,694
4 4,136 929,720 347,736 24,034 561,409
5 4,222 949,211 359,357 24,846 585,233
Min 4,121 926,325 345,442 23,849 556,793
Průměr 4,161 935,340 350,350 24,211 568,761
Median 4,148 932,597 349,422 24,157 565,694
Max 4,222 949,211 359,357 24,846 585,233

Druh šňůry : 422 161 140 Machine No. : 0500-11241
Nazev zkousky : snury do 5 kN (vlastni-celist-2)
Druh zkousky : Tah
Datum zkousky : 11.08.2023 13:21
Rychlost zkousky : 500,000 mm/min
Predpeti : 5,000 N
Delka vzorku : 1440,000 mm
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PES 16-pramenná šňůra s výplní, průměr 4 mm


