
Zkouska c. Nejvyssi 
pevnost 

(kN) 

Nejvyssi 
pevnost 

(lbf) 

Prodl. pri 
pretrhu 
(mm) 

Taznost pri 
pretrhu 

(%) 

Prace pri 
nejvyssi sile 

(N.m) 
Zkouska c.
1 4,297 966,071 287,667 19,894 543,564
2 4,265 958,855 300,021 20,834 556,706
3 4,195 943,119 288,092 19,895 527,812
4 4,222 949,121 288,701 19,953 543,813
5 4,327 972,748 303,824 21,098 564,388
Min 4,195 943,119 287,667 19,894 527,812
Průměr 4,261 957,983 293,661 20,335 547,257
Median 4,265 958,855 288,701 19,953 543,813
Max 4,327 972,748 303,824 21,098 564,388

Druh šňůry : 422 161 150 Machine No. : 0500-11241
Nazev zkousky : snury do 5 kN (vlastni-celist-2)
Druh zkousky : Tah
Datum zkousky : 11.08.2023 13:40
Rychlost zkousky : 500,000 mm/min
Predpeti : 5,000 N
Delka vzorku : 1440,000 mm
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PES 16-pramenná šňůra s výplní, průměr 5 mm


