
Zkouska c. Nejvyssi 
pevnost 

(kN) 

Nejvyssi 
pevnost 

(lbf) 

Prodl. pri 
pretrhu 
(mm) 

Taznost pri 
pretrhu 

(%) 

Prace pri 
nejvyssi sile 

(N.m) 
Zkouska c.
1 3.010 676.720 424.340 29.370 497.781
2 2.978 669.571 414.706 28.728 457.512
3 2.981 670.178 420.479 29.116 460.244
4 2.984 670.852 413.069 28.626 463.183
5 2.997 673.752 427.736 29.644 500.616
Min 2.978 669.571 413.069 28.626 457.512
Průměr 2.990 672.215 420.066 29.097 475.867
Median 2.984 670.852 420.479 29.116 463.183
Max 3.010 676.720 427.736 29.644 500.616

Druh šňůry : 422,322,004 s výplní Machine No. : 0500-11241
Nazev zkousky : snury do 5 kN (vlastni-celist-2)
Druh zkousky : Tah
Datum zkousky : 09/08/2021 09:17
Rychlost zkousky : 500.000 mm/min
Predpeti : 5.000 N
Delka vzorku : 1440.000 mm
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