
Zkouska c. Nejvyssi 
pevnost 

(kN) 

Nejvyssi 
pevnost 

(lbf) 

Prodl. pri 
pretrhu 
(mm) 

Taznost pri 
pretrhu 

(%) 

Prace pri 
nejvyssi sile 

(N.m) 
Zkouska c.
1 6.694 1504.871 210.315 40.840 833.493
2 6.514 1464.405 188.491 36.312 713.070
3 6.428 1445.072 177.530 33.925 650.974
4 6.687 1503.297 218.418 42.088 872.353
5 6.600 1483.739 200.431 38.678 787.970
Min 6.428 1445.072 177.530 33.925 650.974
Průměr 6.585 1480.277 199.037 38.369 771.572
Median 6.600 1483.739 200.431 38.678 787.970
Max 6.694 1504.871 218.418 42.088 872.353

Art. Number : 422 325 080
Description : test
Note : 

Machine No. : 0500-11241
Nazev zkousky : Pevnost lan (do 100 kN)
Druh zkousky : Tah
Datum zkousky : 25/09/2021 08:43
Rychlost zkousky : 100.000 mm/min
Predpeti : 100.000 N
Delka vzorku : 500.000 mm
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