
Zkouska c. Nejvyssi 
pevnost 

(kN) 

Nejvyssi 
pevnost 

(lbf) 

Prodl. pri 
pretrhu 
(mm) 

Taznost pri 
pretrhu 

(%) 

Prace pri 
nejvyssi sile 

(N.m) 
Zkouska c.
1 10.350 2326.773 153.509 29.738 824.246
2 11.270 2533.597 171.775 33.678 1043.323
3 10.340 2324.524 144.617 28.367 780.397
4 10.800 2427.937 155.798 30.510 892.654
5 11.050 2484.139 174.313 34.201 1024.055
Min 10.340 2324.524 144.617 28.367 780.397
Průměr 10.762 2419.394 160.002 31.299 912.935
Median 10.800 2427.937 155.798 30.510 892.654
Max 11.270 2533.597 174.313 34.201 1043.323

Art. Number : 422 325 100
Description : test
Note : 

Machine No. : 0500-11241
Nazev zkousky : Pevnost lan (do 100 kN)
Druh zkousky : Tah
Datum zkousky : 25/09/2021 08:02
Rychlost zkousky : 100.000 mm/min
Predpeti : 100.000 N
Delka vzorku : 500.000 mm
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