
Zkouska c. Nejvyssi 
pevnost 

(kN) 

Nejvyssi 
pevnost 

(lbf) 

Prodl. pri 
pretrhu 
(mm) 

Taznost pri 
pretrhu 

(%) 

Prace pri 
nejvyssi sile 

(N.m) 
Zkouska c.
1 6,829 1535,220 247,088 47,005 840,059
2 6,733 1513,639 244,970 46,399 813,040
3 6,740 1515,212 247,983 46,462 825,809
4 6,779 1523,980 252,721 47,291 848,665
5 6,760 1519,708 251,299 47,120 842,246
Min 6,733 1513,639 244,970 46,399 813,040
Průměr 6,768 1521,552 248,812 46,855 833,964
Median 6,760 1519,708 247,983 47,005 840,059
Max 6,829 1535,220 252,721 47,291 848,665

Art. Number : 422 485 015
Description : 
Note : 

Machine No. : 0500-11241
Nazev zkousky : Pevnost lan (do 100 kN)
Druh zkousky : Tah
Datum zkousky : 30/05/2023 10:23
Rychlost zkousky : 100.000 mm/min
Predpeti : 100.000 N
Delka vzorku : 500.000 mm
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PP dutinový splétaný popruh š. 15 mm


