
Zkouska c. Nejvyssi 
pevnost 

(kN) 

Nejvyssi 
pevnost 

(lbf) 

Prodl. pri 
pretrhu 
(mm) 

Taznost pri 
pretrhu 

(%) 

Prace pri 
nejvyssi sile 

(N.m) 
Zkouska c.
1 9.195 2067.118 206.576 39.294 982.042
2 8.980 2018.784 197.264 37.560 893.813
3 9.203 2068.917 206.099 39.232 980.416
4 9.140 2054.754 204.866 39.126 958.870
5 9.211 2070.715 204.581 39.139 971.870
Min 8.980 2018.784 197.264 37.560 893.813
Průměr 9.146 2056.058 203.877 38.870 957.402
Median 9.195 2067.118 204.866 39.139 971.870
Max 9.211 2070.715 206.576 39.294 982.042

Art. Number : 422 485 020
Description : 
Note : 

Machine No. : 0500-11241
Nazev zkousky : Pevnost lan (do 100 kN)
Druh zkousky : Tah
Datum zkousky : 31/05/2023 09:27
Rychlost zkousky : 100.000 mm/min
Predpeti : 100.000 N
Delka vzorku : 500.000 mm
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PP dutinový splétaný popruh š. 20 mm


